










3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 1

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618



屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.700

（再分析）

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.605

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 青色

屈折率 nD25℃:1.700

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫-青色 ｱﾓｻｲﾄの分散色例 青色

分析用試料の分散色

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

別添写真 1

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色：無

屈折率 nD25℃:1.630

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例
桃色-うすい青色

屈折率 nD25℃:1.550













3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 1

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 2

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 3

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680



ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例
桃色-うすい青色

分析用試料の分散色

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色：無

屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.630

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫-青色 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 青色ｱﾓｻｲﾄの分散色例 青色

別添写真 3

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.700 屈折率 nD25℃:1.700

（再分析）









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 4

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 有 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680















3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n

U
n

U
n U
n

U
n

U
n

U
nU
n

U
n

U
n

U
n









ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 5

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 6

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680



ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例
桃色-うすい青色

分析用試料の分散色

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色：無

屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.630

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫-青色 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 青色ｱﾓｻｲﾄの分散色例 青色

別添写真 6

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.700 屈折率 nD25℃:1.700

（再分析）









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

Q
,
C
h
r

U
n

U
n
,
U
n

U
n
,
U
n

U
n

U
n

U
n

U
n

U
n U
n

U
n

U
n

U
nU
n









ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 7

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618



屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.700

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 青色

屈折率 nD25℃:1.700

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫-青色 ｱﾓｻｲﾄの分散色例 青色

別添写真 7

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

（再分析）

屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.605

屈折率 nD25℃:1.550

分析用試料の分散色

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色：無

屈折率 nD25℃:1.630

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例
桃色-うすい青色

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n

U
n









: 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 8

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n

U
n
,
U
n

U
n

U
n

U
n

U
n

U
n

U
n

U
n









ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 9

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n

U
n









: 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 10

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n

U
n

U
n U
n U
n

U
n

U
nU
n

U
n U
n U
n

U
n

U
n

U
n









ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 11

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n

U
nU
n U
n

Q
,
C
h
r

U
n

U
n

U
nU
n

U
n









: 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 12

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 有 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色















3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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U
n

U
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ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 有 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 13

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色















3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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U
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U
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: 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 14

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 有 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色















3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

Q
,
C
h
r

U
n









ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 有 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 15

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色



















3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n

U
nU
nU
n U
n

U
n

U
nU
n

U
n

U
n

U
n

U
n









: 無ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 1

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 有 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色















3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

Q
U
n

U
n

U
n

U
n U
n

U
nU
n

U
nU
n

U
n









ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 有 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

別添写真 2

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618















3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

C
a

U
n U
n

U
n









ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

別添写真 3

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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n

U
n

U
n

U
n
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n

U
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U
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ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

別添写真 4

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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U
n

U
n
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nU
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: 無ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 5

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色



ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色：無

屈折率 nD25℃:1.630

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例
桃色-うすい青色

屈折率 nD25℃:1.550

分析用試料の分散色

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

別添写真 5

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

（再分析）

屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.605

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.700

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 青色

屈折率 nD25℃:1.700

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫-青色 ｱﾓｻｲﾄの分散色例 青色













3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 1

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618



屈折率 nD25℃:1.550

（再分析）

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫-青色

分析用試料の分散色

別添写真 1

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色：無

屈折率 nD25℃:1.550













3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n U
n

U
n









一部橙色を呈するが回転ｱﾅﾗｲｻﾞで
の変色が無い為、ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄではな
い。

: 無ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 1

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

一部赤紫色を呈するが回転ｱﾅﾗｲｻﾞ
での変色が無い為、ｱｸﾁﾉﾗｲﾄでは
ない。

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n

U
n

U
n

U
n

U
n









ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 有 : 有ｱﾓｻｲﾄの分散色

別添写真 2

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618















3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n

U
n

U
n

U
n U
n

U
n

U
n









ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

別添写真 3

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618



ｱﾓｻｲﾄの分散色例 青色

別添写真 3

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.700 屈折率 nD25℃:1.700

（再分析）

屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.630

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫-青色 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 青色

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色：無

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例
桃色-うすい青色

分析用試料の分散色

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ


	名称未設定



