






3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 有 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

別添写真 4

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618















3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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: 無ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 5

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

別添写真 6

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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: 無ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 7

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 8

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色



ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 青色

屈折率 nD25℃:1.700

屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.605

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫-青色 ｱﾓｻｲﾄの分散色例 青色

屈折率 nD25℃:1.630

屈折率 nD25℃:1.550

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例
桃色-うすい青色

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

別添写真 8

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.700

（再分析）

屈折率 nD25℃:1.550

分析用試料の分散色

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色：無









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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: 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 9

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 有 : 有ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色















3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 10

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色



屈折率 nD25℃:1.605

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 青色

屈折率 nD25℃:1.700

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫-青色 ｱﾓｻｲﾄの分散色例 青色

屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.630

屈折率 nD25℃:1.550

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例
桃色-うすい青色

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

別添写真 10

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.700

（再分析）

屈折率 nD25℃:1.550

分析用試料の分散色

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色：無









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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: 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 11

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n

U
n

U
n

U
n

U
n

U
n

U
n









ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 12

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色



屈折率 nD25℃:1.605

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 青色

屈折率 nD25℃:1.700

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫-青色 ｱﾓｻｲﾄの分散色例 青色

屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.630

屈折率 nD25℃:1.550

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例
桃色-うすい青色

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

別添写真 12

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.700

（再分析）

屈折率 nD25℃:1.550

分析用試料の分散色

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色：無













3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 1

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618



屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.700

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 青色

屈折率 nD25℃:1.700

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫-青色 ｱﾓｻｲﾄの分散色例 青色

別添写真 1

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

（再分析）

屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.605

屈折率 nD25℃:1.550

分析用試料の分散色

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色：無

屈折率 nD25℃:1.630

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例
桃色-うすい青色

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 2

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680



ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例
桃色-うすい青色

分析用試料の分散色

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色：無

屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.630

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫-青色 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 青色ｱﾓｻｲﾄの分散色例 青色

別添写真 2

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.700 屈折率 nD25℃:1.700

（再分析）









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 3

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680



ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例
桃色-うすい青色

分析用試料の分散色

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色：無

屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.630

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫-青色 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 青色ｱﾓｻｲﾄの分散色例 青色

別添写真 3

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.700 屈折率 nD25℃:1.700

（再分析）









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
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ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 4

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。
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ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 5

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
nU
n









ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 6

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n

U
n

U
nU
n

U
nU
n

U
n

U
n









ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 有 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

別添写真 7

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 : 無ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618















3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n

U
nU
n

U
n

U
n

U
n

U
n U
n

U
n

U
n

U
n U
n

U
nU
n

U
n U
n

U
n U
n U
n









: 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 8

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色













3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n

U
n

C
a

U
n

U
n

U
n

U
n

U
n U
n

U
n

U
n U
n

U
n

U
n

U
n

U
n









: 無ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無

別添写真 1

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626 屈折率 nD25℃:1.618

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色









3.1.3 Ｘ線回折分析法による定性分析 回折線プロファイル ㊺

「ピークの記号」

Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト

Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト

Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Un：未同定ピーク

「注意事項」

(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

U
n

U
n

U
n

U
n

U
n

U
n U
n U
n

U
n

U
n

U
n
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n









ｱﾓｻｲﾄの分散色例 桃色

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 桃色

分析用試料の分散色

屈折率 nD25℃:1.618

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫色-青色

屈折率 nD25℃:1.680

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例 橙色-赤紫色

屈折率 nD25℃:1.620

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例 赤紫色

屈折率 nD25℃:1.626

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例 赤紫色-桃色

屈折率 nD25℃:1.550 屈折率 nD25℃:1.680

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色 : 無 : 無ｱﾓｻｲﾄの分散色

別添写真 2

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.620 屈折率 nD25℃:1.626

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色 : 無 ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.690

ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色 : 無

屈折率 nD25℃:1.618



ｱﾓｻｲﾄの分散色例 青色

別添写真 2

標準試料の分散色

67 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

屈折率 nD25℃:1.700 屈折率 nD25℃:1.700

（再分析）

屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.605 屈折率 nD25℃:1.630

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色例 赤紫-青色 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄの分散色例 青色

屈折率 nD25℃:1.550

ｸﾘｿﾀｲﾙの分散色：無

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄの分散色例
桃色-うすい青色

分析用試料の分散色

ﾄﾚﾓﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ

ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄの分散色例
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｴﾛｰ







平成29年12月25日

測定場所

平成29年12月25日 測定日 平成29年12月25日

測定場所

測定日

測定日 平成29年12月25日 測定日 平成29年12月25日

1.複層塗材
外部 外壁

採取場所(1箇所目)

1.複層塗材
外部 外壁

採取場所(2箇所目)

測定日

測定場所

測定場所 測定場所

測定場所

測定日 平成29年12月25日

スポーツセンター

施設全景

1.複層塗材
外部 外壁

対象箇所全景

1.複層塗材
外部 外壁

1.複層塗材
外部 外壁

採取場所(3箇所目) 採取試料











1.Pﾀｲﾙ
1階 玄関ﾎｰﾙ,ﾛﾋﾞｰ 床

1.Pﾀｲﾙ
1階 玄関ﾎｰﾙ,ﾛﾋﾞｰ 床

採取場所(3箇所目) 採取試料

スポーツセンター

施設全景

1.Pﾀｲﾙ
1階 玄関ﾎｰﾙ,ﾛﾋﾞｰ 床

対象箇所全景

測定場所

測定日 平成30年1月22日

測定日

測定場所

測定場所 測定場所

測定日 平成30年1月22日 測定日 平成30年1月22日

1.Pﾀｲﾙ
1階 玄関ﾎｰﾙ,ﾛﾋﾞｰ 床

採取場所(1箇所目)

1.Pﾀｲﾙ
1階 玄関ﾎｰﾙ,ﾛﾋﾞｰ 床

採取場所(2箇所目)

測定日 平成30年1月22日

測定場所

測定日

平成30年1月22日

平成30年1月22日

測定場所



施設全景 対象箇所全景

平成30年1月22日

測定場所

スポーツセンター

測定日

測定場所

採取場所(1箇所目)

測定日

測定日 平成30年1月22日

測定日

平成30年1月22日

測定場所

平成30年1月22日

測定日平成30年1月22日測定日

平成30年1月22日

2.Pﾀｲﾙ(白)
1階 事務室 床

採取場所(3箇所目)

2.Pﾀｲﾙ(白)
1階 事務室 床

採取場所(2箇所目)

2.Pﾀｲﾙ(白)
1階 事務室 床

2.Pﾀｲﾙ(白)
1階 事務室 床

測定場所

採取試料

測定場所

測定場所

2.Pﾀｲﾙ(白)
1階 事務室 床



測定日 平成30年1月22日

測定場所 測定場所

採取場所(3箇所目) 採取試料

平成30年1月22日

採取場所(2箇所目)

測定日 平成30年1月22日

3.長尺ｼｰﾄ
1階 会議室,指導員室 床

測定場所

採取場所(1箇所目)

測定場所

対象箇所全景

スポーツセンター
3.長尺ｼｰﾄ

1階 会議室,指導員室 床

平成30年1月22日測定日

測定日

3.長尺ｼｰﾄ
1階 会議室,指導員室 床

測定場所

3.長尺ｼｰﾄ
1階 会議室,指導員室 床

施設全景

3.長尺ｼｰﾄ
1階 会議室,指導員室 床

測定場所

測定日 平成30年1月22日 測定日 平成30年1月22日



平成30年1月22日 測定日 平成30年1月22日

測定場所 測定場所

4.長尺ｼｰﾄ
1～3階 階段室 床

測定場所 測定場所

スポーツセンター

施設全景

採取場所(3箇所目) 採取試料

測定日

4.長尺ｼｰﾄ
1～3階 階段室 床

対象箇所全景

測定日 平成30年1月22日 測定日

測定場所

平成30年1月22日

測定場所

4.長尺ｼｰﾄ
1～3階 階段室 床

採取場所(1箇所目) 採取場所(2箇所目)

4.長尺ｼｰﾄ
1～3階 階段室 床

4.長尺ｼｰﾄ
1～3階 階段室 床

測定日 平成30年1月22日 平成30年1月22日測定日



測定場所 測定場所

測定日

採取場所(3箇所目) 採取試料

平成30年1月22日

測定場所

測定日 平成30年1月22日 測定日

5.長尺ｼｰﾄ
2･3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 床

5.長尺ｼｰﾄ
2･3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 床

5.長尺ｼｰﾄ
2･3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 床

測定日 平成30年1月22日

採取場所(1箇所目) 採取場所(2箇所目)

測定場所

対象箇所全景

測定場所 測定場所

5.長尺ｼｰﾄ
2･3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 床

平成30年1月22日

スポーツセンター
5.長尺ｼｰﾄ

2･3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 床

施設全景

測定日 平成30年1月22日 測定日 平成30年1月22日



平成30年1月22日

採取場所(1箇所目) 採取場所(2箇所目)

測定場所

6.ｿﾌﾄ巾木
1～3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 巾木

6.ｿﾌﾄ巾木
1～3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 巾木

測定日

測定場所

測定日 平成30年1月22日

測定日 平成30年1月22日

測定場所

測定場所

測定日 平成30年1月22日

測定日

測定日

測定場所

平成30年1月22日

平成30年1月22日

6.ｿﾌﾄ巾木
1～3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 巾木

測定場所

スポーツセンター

施設全景

6.ｿﾌﾄ巾木
1～3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 巾木

対象箇所全景

6.ｿﾌﾄ巾木
1～3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 巾木

採取場所(3箇所目) 採取試料



測定場所 測定場所

7.複層塗材
1階 玄関ﾎｰﾙ,ﾛﾋﾞｰ 壁

7.複層塗材
1階 玄関ﾎｰﾙ,ﾛﾋﾞｰ 壁

採取場所(3箇所目) 採取試料

測定日

スポーツセンター

施設全景

平成30年1月22日

平成30年1月22日測定日

測定場所

測定日 平成30年1月22日

測定場所

7.複層塗材
1階 玄関ﾎｰﾙ,ﾛﾋﾞｰ 壁

測定場所

平成30年1月22日

採取場所(1箇所目)

測定日 測定日 平成30年1月22日

採取場所(2箇所目)

平成30年1月22日

対象箇所全景

測定日

7.複層塗材
1階 玄関ﾎｰﾙ,ﾛﾋﾞｰ 壁

測定場所

7.複層塗材
1階 玄関ﾎｰﾙ,ﾛﾋﾞｰ 壁



測定場所

測定日

採取場所(1箇所目)

測定日 平成30年1月22日 測定日 平成30年1月22日

8.PB
1･3階 ﾛﾋﾞｰ,ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 壁

対象箇所全景

平成30年1月22日

平成30年1月22日

測定日

測定場所

採取試料

8.PB
1･3階 ﾛﾋﾞｰ,ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 壁

測定日

スポーツセンター

施設全景

測定場所

測定日 平成30年1月22日

採取場所(2箇所目)

8.PB
1･3階 ﾛﾋﾞｰ,ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 壁

8.PB
1･3階 ﾛﾋﾞｰ,ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 壁

測定場所

採取場所(3箇所目)

測定場所

8.PB
1･3階 ﾛﾋﾞｰ,ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 壁

測定場所

平成30年1月22日



施設全景 対象箇所全景

測定日

平成30年1月22日

測定場所 測定場所

スポーツセンター
9.ﾘｼﾝ吹付け

1～3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 天井

測定日測定日 平成30年1月22日

測定場所

9.ﾘｼﾝ吹付け
1～3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 天井

測定日 平成30年1月22日平成30年1月22日

9.ﾘｼﾝ吹付け
1～3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 天井

採取場所(1箇所目) 採取場所(2箇所目)

9.ﾘｼﾝ吹付け
1～3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 天井

測定場所

測定場所 測定場所

9.ﾘｼﾝ吹付け
1～3階 ﾛﾋﾞｰ,廊下 天井

採取場所(3箇所目)

平成30年1月22日

採取試料

測定日 平成30年1月22日 測定日



測定日 平成30年1月22日 測定日 平成30年1月22日

10.ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付け
1階 倉庫(旧通路) 天井

採取場所(1箇所目)

測定日 平成30年1月22日

スポーツセンター
10.ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付け

1階 倉庫(旧通路) 天井

施設全景 対象箇所全景

採取場所(2箇所目)

測定場所

測定場所 測定場所

測定場所

測定日

採取試料

測定日 平成30年1月22日

測定日 平成30年1月22日

平成30年1月22日

測定場所 測定場所

10.ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付け
1階 倉庫(旧通路) 天井

10.ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付け
1階 倉庫(旧通路) 天井

採取場所(3箇所目)

10.ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付け
1階 倉庫(旧通路) 天井



11.PB
1～3階 厨房倉庫,ﾛﾋﾞｰ,更衣ﾞ室 天井

11.PB
1～3階 厨房倉庫,ﾛﾋﾞｰ,更衣ﾞ室 天井

採取場所(3箇所目) 採取試料

スポーツセンター

施設全景

11.PB
1～3階 厨房倉庫,ﾛﾋﾞｰ,更衣ﾞ室 天井

対象箇所全景

採取場所(2箇所目)

測定場所

測定日 平成30年1月22日

測定日

測定場所

平成30年1月22日

測定場所 測定場所

測定日 平成30年1月22日 測定日 平成30年1月22日

11.PB
1～3階 厨房倉庫,ﾛﾋﾞｰ,更衣ﾞ室 天井

採取場所(1箇所目)

測定日 平成30年1月22日

測定場所

測定場所

測定日 平成30年1月22日

11.PB
1～3階 厨房倉庫,ﾛﾋﾞｰ,更衣ﾞ室 天井



対象箇所全景

測定日

測定場所

スポーツセンター
12.有孔ｹｲｶﾙ板

3階 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 壁

施設全景

平成30年1月22日測定日平成30年1月22日

12.有孔ｹｲｶﾙ板
3階 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 壁

測定場所

測定日

測定場所

採取場所(1箇所目)

測定日平成30年1月22日

測定日

平成30年1月22日

測定日 平成30年1月22日

測定場所

12.有孔ｹｲｶﾙ板
3階 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 壁

平成30年1月22日

測定場所 測定場所

12.有孔ｹｲｶﾙ板
3階 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 壁

12.有孔ｹｲｶﾙ板
3階 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 壁

採取場所(3箇所目) 採取試料

採取場所(2箇所目)



測定場所

採取場所(2箇所目)

スポーツセンター

施設全景

測定日

測定日 平成30年1月22日

測定場所

測定場所

13.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
3階 体育室倉庫 壁

平成30年1月22日

平成30年1月22日

測定日

測定場所

採取試料

13.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
3階 体育室倉庫 壁

測定日

13.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
3階 体育室倉庫 壁

対象箇所全景

測定場所

平成30年1月22日

採取場所(3箇所目)

13.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
3階 体育室倉庫 壁

13.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
3階 体育室倉庫 壁

測定場所

測定日 平成30年1月22日

平成30年1月22日

採取場所(1箇所目)

測定日



14.石綿板
2･3階 体育室(2階は南側) 天井

14.石綿板
2･3階 体育室(2階は南側) 天井

測定場所

採取場所(3箇所目) 採取試料

測定場所

平成30年1月22日

14.石綿板
2･3階 体育室(2階は南側) 天井

採取場所(2箇所目)

14.石綿板
2･3階 体育室(2階は南側) 天井

測定日

測定場所

スポーツセンター
14.石綿板

2･3階 体育室(2階は南側) 天井

施設全景

測定日 平成30年1月22日

測定場所

採取場所(1箇所目)

平成30年1月22日測定日

平成30年1月22日

測定場所

対象箇所全景

測定場所

測定日 平成30年1月22日

測定日

測定日 平成30年1月22日



測定日

測定場所

15.ｹｲｶﾙ板
2階 男子･女子脱衣室 天井

15.ｹｲｶﾙ板
2階 男子･女子脱衣室 天井

測定場所

測定日 平成30年1月22日

測定場所

測定日

採取場所(3箇所目) 採取試料

平成30年1月22日

15.ｹｲｶﾙ板
2階 男子･女子脱衣室 天井

採取場所(2箇所目)

平成30年1月22日

スポーツセンター
15.ｹｲｶﾙ板

2階 男子･女子脱衣室 天井
測定場所

対象箇所全景

測定日 平成30年1月22日 測定日 平成30年1月22日

施設全景

測定場所

測定場所

15.ｹｲｶﾙ板
2階 男子･女子脱衣室 天井

採取場所(1箇所目)

測定日 平成30年1月22日







1.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
地下1階 倉庫(ｼｬﾜｰ室),便所 天井

1.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
地下1階 倉庫(ｼｬﾜｰ室),便所 天井

採取場所(3箇所目) 採取試料

スポーツセンター

施設全景

1.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
地下1階 倉庫(ｼｬﾜｰ室),便所 天井

対象箇所全景

測定場所

測定日 平成30年2月5日

測定日

測定場所

測定場所 測定場所

測定日 平成30年2月5日 測定日 平成30年2月5日

1.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
地下1階 倉庫(ｼｬﾜｰ室),便所 天井

採取場所(1箇所目)

1.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
地下1階 倉庫(ｼｬﾜｰ室),便所 天井

採取場所(2箇所目)

測定日 平成30年2月5日

測定場所

測定日

平成30年2月5日

平成30年2月5日

測定場所



施設全景 対象箇所全景

平成30年2月5日

測定場所

スポーツセンター

測定日

測定場所

採取場所(1箇所目)

測定日

測定日 平成30年2月5日

測定日

平成30年2月5日

測定場所

平成30年2月5日

測定日平成30年2月5日測定日

平成30年2月5日

2.ｹｲｶﾙ板
地下1階 廊下,倉庫(更衣室) 天井

採取場所(3箇所目)

2.ｹｲｶﾙ板
地下1階 廊下,倉庫(更衣室) 天井

採取場所(2箇所目)

2.ｹｲｶﾙ板
地下1階 廊下,倉庫(更衣室) 天井

2.ｹｲｶﾙ板
地下1階 廊下,倉庫(更衣室) 天井

測定場所

採取試料

測定場所

測定場所

2.ｹｲｶﾙ板
地下1階 廊下,倉庫(更衣室) 天井



測定日 平成30年2月5日

測定場所 測定場所

採取場所(3箇所目) 採取試料

平成30年2月5日

採取場所(2箇所目)

測定日 平成30年2月5日

3.ﾘｼﾝ吹付け
地下1階 廊下 天井

測定場所

採取場所(1箇所目)

測定場所

対象箇所全景

スポーツセンター
3.ﾘｼﾝ吹付け

地下1階 廊下 天井

平成30年2月5日測定日

測定日

3.ﾘｼﾝ吹付け
地下1階 廊下 天井

測定場所

3.ﾘｼﾝ吹付け
地下1階 廊下 天井

施設全景

3.ﾘｼﾝ吹付け
地下1階 廊下 天井

測定場所

測定日 平成30年2月5日 測定日 平成30年2月5日



平成30年2月5日 測定日 平成30年2月5日

測定場所 測定場所

4.PB
地下1階 倉庫(監視員室) 天井

測定場所 測定場所

スポーツセンター

施設全景

採取場所(3箇所目) 採取試料

測定日

4.PB
地下1階 倉庫(監視員室) 天井

対象箇所全景

測定日 平成30年2月5日 測定日

測定場所

平成30年2月5日

測定場所

4.PB
地下1階 倉庫(監視員室) 天井

採取場所(1箇所目) 採取場所(2箇所目)

4.PB
地下1階 倉庫(監視員室) 天井

4.PB
地下1階 倉庫(監視員室) 天井

測定日 平成30年2月5日 平成30年2月5日測定日



測定場所 測定場所

測定日

採取場所(3箇所目) 採取試料

平成30年2月5日

測定場所

測定日 平成30年2月5日 測定日

5.ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ
地下1階 廊下,倉庫(ｼｬﾜｰ室) 床

5.ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ
地下1階 廊下,倉庫(ｼｬﾜｰ室) 床

5.ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ
地下1階 廊下,倉庫(ｼｬﾜｰ室) 床

測定日 平成30年2月5日

採取場所(1箇所目) 採取場所(2箇所目)

測定場所

対象箇所全景

測定場所 測定場所

5.ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ
地下1階 廊下,倉庫(ｼｬﾜｰ室) 床

平成30年2月5日

スポーツセンター
5.ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ

地下1階 廊下,倉庫(ｼｬﾜｰ室) 床

施設全景

測定日 平成30年2月5日 測定日 平成30年2月5日







1.複層塗材
外部 外壁

1.複層塗材
外部 外壁

採取場所(3箇所目) 採取試料

中央体育館

施設全景

1.複層塗材
外部 外壁

対象箇所全景

測定場所

測定日 平成29年12月25日

測定日

測定場所

測定場所 測定場所

測定日 平成29年12月25日 測定日 平成29年12月25日

1.複層塗材
外部 外壁

採取場所(1箇所目)

1.複層塗材
外部 外壁

採取場所(2箇所目)

測定日 平成29年12月25日

測定場所

測定日

平成29年12月25日

平成29年12月25日

測定場所











平成30年2月5日

測定場所

平成30年2月5日 測定日 平成30年2月5日

測定場所

測定日

測定日 平成30年2月5日 測定日 平成30年2月5日

1.岩綿吸音板(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ捨て張り)
1階 男子･女子更衣室 天井

採取場所(1箇所目)

1.岩綿吸音板(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ捨て張り)
1階 男子･女子更衣室 天井

採取場所(2箇所目)

測定日

測定場所

測定場所 測定場所

測定場所

測定日 平成30年2月5日

中央体育館

施設全景

1.岩綿吸音板(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ捨て張り)
1階 男子･女子更衣室 天井

対象箇所全景

1.岩綿吸音板(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ捨て張り)
1階 男子･女子更衣室 天井

1.岩綿吸音板(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ捨て張り)
1階 男子･女子更衣室 天井

採取場所(3箇所目) 採取試料



2.ｹｲｶﾙ板
1階 男子･女子脱衣室 天井

2.ｹｲｶﾙ板
1階 男子･女子脱衣室 天井

測定場所

採取試料

測定場所

測定場所

2.ｹｲｶﾙ板
1階 男子･女子脱衣室 天井

2.ｹｲｶﾙ板
1階 男子･女子脱衣室 天井

採取場所(3箇所目)

2.ｹｲｶﾙ板
1階 男子･女子脱衣室 天井

採取場所(2箇所目)

平成30年2月5日

測定日

平成30年2月5日

測定場所

平成30年2月5日

測定日平成30年2月5日測定日

採取場所(1箇所目)

測定日

測定日 平成30年2月5日測定日

測定場所

施設全景 対象箇所全景

平成30年2月5日

測定場所

中央体育館



測定日 平成30年2月5日 測定日 平成30年2月5日

施設全景

3.長尺ｼｰﾄ
1階 男子･女子更衣室 床

測定場所

3.長尺ｼｰﾄ
1階 男子･女子更衣室 床

測定場所

3.長尺ｼｰﾄ
1階 男子･女子更衣室 床

平成30年2月5日測定日

測定日

3.長尺ｼｰﾄ
1階 男子･女子更衣室 床

対象箇所全景

中央体育館

平成30年2月5日

採取場所(2箇所目)

測定日 平成30年2月5日

3.長尺ｼｰﾄ
1階 男子･女子更衣室 床

測定場所

採取場所(1箇所目)

測定場所

測定場所 測定場所

採取場所(3箇所目) 採取試料

測定日 平成30年2月5日



測定日 平成30年2月5日 平成30年2月5日測定日

採取場所(1箇所目) 採取場所(2箇所目)

4.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
1階 湯沸室(事務室) 流し台側壁

4.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
1階 湯沸室(事務室) 流し台側壁

測定場所

平成30年2月5日

測定場所

4.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
1階 湯沸室(事務室) 流し台側壁

4.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
1階 湯沸室(事務室) 流し台側壁

対象箇所全景

測定日 平成30年2月5日 測定日

採取場所(3箇所目) 採取試料

測定日

測定場所 測定場所

中央体育館

施設全景

平成30年2月5日 測定日 平成30年2月5日

測定場所 測定場所

4.ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
1階 湯沸室(事務室) 流し台側壁



測定日 平成30年2月5日 測定日 平成30年2月5日

対象箇所全景

測定場所 測定場所

5.PB
1階 事務室,ｺｰﾄ西側庇 天井

平成30年2月5日

中央体育館
5.PB

1階 事務室,ｺｰﾄ西側庇 天井

施設全景

平成30年2月5日 測定日

5.PB
1階 事務室,ｺｰﾄ西側庇 天井

5.PB
1階 事務室,ｺｰﾄ西側庇 天井

5.PB
1階 事務室,ｺｰﾄ西側庇 天井

測定日 平成30年2月5日

採取場所(1箇所目) 採取場所(2箇所目)

測定場所

平成30年2月5日

測定場所

測定日

測定日

採取場所(3箇所目) 採取試料

測定場所 測定場所



採取場所(3箇所目) 採取試料

中央体育館

施設全景

6.化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
1階 廊下 天井

対象箇所全景

6.化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
1階 廊下 天井

平成30年2月5日

6.化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
1階 廊下 天井

測定場所

測定日

測定場所

平成30年2月5日 測定日 平成30年2月5日

測定場所

測定場所

測定日 平成30年2月5日

測定日

測定日 平成30年2月5日

平成30年2月5日

採取場所(1箇所目) 採取場所(2箇所目)

測定場所

6.化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
1階 廊下 天井

6.化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
1階 廊下 天井

測定日

測定場所



7.ｿﾌﾄ巾木
1階 廊下 巾木

測定場所

7.ｿﾌﾄ巾木
1階 廊下 巾木

平成30年2月5日

採取場所(2箇所目)

平成30年2月5日

対象箇所全景

測定日

測定場所

平成30年2月5日

採取場所(1箇所目)

測定日 測定日

測定日 平成30年2月5日

測定場所

7.ｿﾌﾄ巾木
1階 廊下 巾木

平成30年2月5日測定日

測定場所

測定日

中央体育館

施設全景

平成30年2月5日

測定場所 測定場所

7.ｿﾌﾄ巾木
1階 廊下 巾木

7.ｿﾌﾄ巾木
1階 廊下 巾木

採取場所(3箇所目) 採取試料



採取場所(3箇所目)

測定場所

8.長尺ｼｰﾄ
1階 廊下 床

測定場所

平成30年2月5日

採取場所(2箇所目)

8.長尺ｼｰﾄ
1階 廊下 床

8.長尺ｼｰﾄ
1階 廊下 床

測定場所

測定日 平成30年2月5日

中央体育館

施設全景

測定場所

平成30年2月5日

平成30年2月5日

測定日

測定場所

採取試料

8.長尺ｼｰﾄ
1階 廊下 床

測定日

8.長尺ｼｰﾄ
1階 廊下 床

対象箇所全景

測定日 平成30年2月5日 測定日 平成30年2月5日

採取場所(1箇所目)

測定場所

測定日



採取試料

測定日 平成30年2月5日 測定日 平成30年2月5日

採取場所(1箇所目) 採取場所(2箇所目)

9.ｹｲｶﾙ板
1階 事務室横設備室 壁

測定場所

測定場所 測定場所

9.ｹｲｶﾙ板
1階 事務室横設備室 壁

採取場所(3箇所目)

測定場所

9.ｹｲｶﾙ板
1階 事務室横設備室 壁

測定日 平成30年2月5日平成30年2月5日

9.ｹｲｶﾙ板
1階 事務室横設備室 壁

測定日測定日 平成30年2月5日 平成30年2月5日

測定場所 測定場所

中央体育館
9.ｹｲｶﾙ板

1階 事務室横設備室 壁

施設全景 対象箇所全景

測定日



10.複層塗材
1･2階 壁

平成30年2月5日

測定場所 測定場所

10.複層塗材
1･2階 壁

10.複層塗材
1･2階 壁

採取場所(3箇所目)

測定場所

測定日

採取試料

測定日 平成30年2月5日

測定日 平成30年2月5日

採取場所(2箇所目)

測定場所

測定場所 測定場所

測定日 平成30年2月5日

中央体育館
10.複層塗材
1･2階 壁

施設全景 対象箇所全景

測定日 平成30年2月5日 測定日 平成30年2月5日

10.複層塗材
1･2階 壁

採取場所(1箇所目)



11.仕上げ塗材
1階 玄関ﾎｰﾙ 天井

採取場所(1箇所目)

測定日 平成30年2月5日

測定場所

測定場所

測定日 平成30年2月5日

平成30年2月5日

測定場所 測定場所

測定日 平成30年2月5日 測定日 平成30年2月5日

11.仕上げ塗材
1階 玄関ﾎｰﾙ 天井

測定日 平成30年2月5日

測定日

測定場所

測定場所

中央体育館

施設全景

11.仕上げ塗材
1階 玄関ﾎｰﾙ 天井

対象箇所全景

採取場所(2箇所目)

11.仕上げ塗材
1階 玄関ﾎｰﾙ 天井

11.仕上げ塗材
1階 玄関ﾎｰﾙ 天井

採取場所(3箇所目) 採取試料



測定場所 測定場所

12.木毛板
2階 天井

12.木毛板
2階 天井

採取場所(3箇所目) 採取試料

採取場所(2箇所目)

平成30年2月5日

測定日

平成30年2月5日

測定日 平成30年2月5日

測定場所

12.木毛板
2階 天井

12.木毛板
2階 天井

測定場所

測定日

測定場所

採取場所(1箇所目)

測定日平成30年2月5日

中央体育館
12.木毛板
2階 天井

施設全景

平成30年2月5日測定日平成30年2月5日

測定日

測定場所

対象箇所全景











1.複層塗材
外部 外壁

1.複層塗材
外部 外壁

採取場所(3箇所目) 採取試料

武道場

施設全景

1.複層塗材
外部 外壁

対象箇所全景

測定場所

測定日 平成29年12月25日

測定日

測定場所

測定場所 測定場所

測定日 平成29年12月25日 測定日 平成29年12月25日

1.複層塗材
外部 外壁

採取場所(1箇所目)

1.複層塗材
外部 外壁

採取場所(2箇所目)

測定日 平成29年12月25日

測定場所

測定日

平成29年12月25日

平成29年12月25日

測定場所



施設全景 対象箇所全景

平成29年12月25日

測定場所

武道場

測定日

測定場所

採取場所(1箇所目)

測定日

測定日 平成29年12月25日

測定日

平成29年12月25日

測定場所

平成29年12月25日

測定日平成29年12月25日測定日

平成29年12月25日

2.長尺ｼｰﾄ
1･2階 床

採取場所(3箇所目)

2.長尺ｼｰﾄ
1･2階 床

採取場所(2箇所目)

2.長尺ｼｰﾄ
1･2階 床

2.長尺ｼｰﾄ
1･2階 床

測定場所

採取試料

測定場所

測定場所

2.長尺ｼｰﾄ
1･2階 床



測定日 平成29年12月25日

測定場所 測定場所

採取場所(3箇所目) 採取試料

平成29年12月25日

採取場所(2箇所目)

測定日 平成29年12月25日

3.軟質塩ﾋﾞ巾木
1･2階 巾木

測定場所

採取場所(1箇所目)

測定場所

対象箇所全景

武道場
3.軟質塩ﾋﾞ巾木

1･2階 巾木

平成29年12月25日測定日

測定日

3.軟質塩ﾋﾞ巾木
1･2階 巾木

測定場所

3.軟質塩ﾋﾞ巾木
1･2階 巾木

施設全景

3.軟質塩ﾋﾞ巾木
1･2階 巾木

測定場所

測定日 平成29年12月25日 測定日 平成29年12月25日



平成29年12月25日 測定日 平成29年12月25日

測定場所 測定場所

4.断熱材
1･2階 剣道場･柔道場･競技室 壁内部

測定場所 測定場所

武道場

施設全景

採取場所(3箇所目) 採取試料

測定日

4.断熱材
1･2階 剣道場･柔道場･競技室 壁内部

対象箇所全景

測定日 平成29年12月25日 測定日

測定場所

平成29年12月25日

測定場所

4.断熱材
1･2階 剣道場･柔道場･競技室 壁内部

採取場所(1箇所目) 採取場所(2箇所目)

4.断熱材
1･2階 剣道場･柔道場･競技室 壁内部

4.断熱材
1･2階 剣道場･柔道場･競技室 壁内部

測定日 平成29年12月25日 平成29年12月25日測定日



測定場所 測定場所

測定日

採取場所(3箇所目) 採取試料

平成29年12月25日

測定場所

測定日 平成29年12月25日 測定日

5.PB
1･2階 天井

5.PB
1･2階 天井

5.PB
1･2階 天井

測定日 平成29年12月25日

採取場所(1箇所目) 採取場所(2箇所目)

測定場所

対象箇所全景

測定場所 測定場所

5.PB
1･2階 天井

平成29年12月25日

武道場
5.PB

1･2階 天井

施設全景

測定日 平成29年12月25日 測定日 平成29年12月25日



平成29年12月25日

採取場所(1箇所目) 採取場所(2箇所目)

測定場所

6.吹付け材
2階 競技室 天井

6.吹付け材
2階 競技室 天井

測定日

測定場所

測定日 平成29年12月25日

測定日 平成29年12月25日

測定場所

測定場所

測定日 平成29年12月25日

測定日

測定日

測定場所

平成29年12月25日

平成29年12月25日

6.吹付け材
2階 競技室 天井

測定場所

武道場

施設全景

6.吹付け材
2階 競技室 天井

対象箇所全景

6.吹付け材
2階 競技室 天井

採取場所(3箇所目) 採取試料



測定場所 測定場所

7.FB
1階 男子ｼｬﾜｰ室･洗濯室 天井

7.FB
1階 男子ｼｬﾜｰ室･洗濯室 天井

採取場所(3箇所目) 採取試料

測定日

武道場

施設全景

平成29年12月25日

平成29年12月25日測定日

測定場所

測定日 平成29年12月25日

測定場所

7.FB
1階 男子ｼｬﾜｰ室･洗濯室 天井

測定場所

平成29年12月25日

採取場所(1箇所目)

測定日 測定日 平成29年12月25日

採取場所(2箇所目)

平成29年12月25日

対象箇所全景

測定日

7.FB
1階 男子ｼｬﾜｰ室･洗濯室 天井

測定場所

7.FB
1階 男子ｼｬﾜｰ室･洗濯室 天井



測定場所

測定日

採取場所(1箇所目)

測定日 平成29年12月25日 測定日 平成29年12月25日

8.ｹｲｶﾙ板
1階 男子便所･昇降口 天井

対象箇所全景

平成29年12月25日

平成29年12月25日

測定日

測定場所

採取試料

8.ｹｲｶﾙ板
1階 男子便所･昇降口 天井

測定日

武道場

施設全景

測定場所

測定日 平成29年12月25日

採取場所(2箇所目)

8.ｹｲｶﾙ板
1階 男子便所･昇降口 天井

8.ｹｲｶﾙ板
1階 男子便所･昇降口 天井

測定場所

採取場所(3箇所目)

測定場所

8.ｹｲｶﾙ板
1階 男子便所･昇降口 天井

測定場所

平成29年12月25日







平成29年12月25日

測定場所

平成29年12月25日 測定日 平成29年12月25日

測定場所

測定日

測定日 平成29年12月25日 測定日 平成29年12月25日

1.複層塗材
(野球場倉庫 外部 外壁)

採取場所(1箇所目)

1.複層塗材
(野球場倉庫 外部 外壁)

採取場所(2箇所目)

測定日

測定場所

測定場所 測定場所

測定場所

測定日 平成29年12月25日

野球場倉庫

施設全景

1.複層塗材
(野球場倉庫 外部 外壁)

対象箇所全景

1.複層塗材
(野球場倉庫 外部 外壁)

1.複層塗材
(野球場倉庫 外部 外壁)

採取場所(3箇所目) 採取試料



2.複層塗材
(公園便所 外部 外壁)

2.複層塗材
(公園便所 外部 外壁)

測定場所

採取試料

測定場所

測定場所

2.複層塗材
(公園便所 外部 外壁)

2.複層塗材
(公園便所 外部 外壁)

採取場所(3箇所目)

2.複層塗材
(公園便所 外部 外壁)

採取場所(2箇所目)

平成29年12月25日

測定日

平成29年12月25日

測定場所

平成29年12月25日

測定日平成29年12月25日測定日

採取場所(1箇所目)

測定日

測定日 平成29年12月25日測定日

測定場所

施設全景 対象箇所全景

平成29年12月25日

測定場所

公園便所


	名称未設定



